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actualizare Expertiza Tehnica nr. 80/ 2020.

1. Motivul efectuarii expertizei.

Cladirea expertizatsd, amplasata Tn Cluj-Napoca, b-dul 21 Decembrie
1989 nr. 58, face parte din construcile cu valoare istorica gi arhitecturala executate
in urma cu peste 100 ani. In timp, sub actiunea factorilor corozivi’ agresivi de mediu,
a utilizérii cu diverse functiuni si 2 unei intretineri insuficiente, imobilul a cumulat
degraddri importante cu efecte defavorabile asupra cerinfelor functionale, a
durabilitatii si pastrarii acestula Tn patrimeniul istoric si arhitectural al localitatil. Pentru
inlaturarea acestel siluatii se propune:

1.1.Repararea degradarilor aferente elementelor structurale s nestructurale
acumulate de cladire in timp,

1.2. Restaurarea cladirii prin indepéartarea modificarilor la configuratia initiala a
cladirii, dacd acestea nu se justificd functional, structural sau pe alte considerente
bine fundamentate.

Prezentul raport de expertizd s-a intocmit |2 cererea beneficiarului/
utilizatorului, in vederea evaluarii stani tehnice a cladirii, a stabiliri graduliui el de risc
seismic in conformitate cu prevederile P100-3/ 2018 si a masurilor necesare de
renovara'consolidare si reabilitare a cladinii .

2. incadrarea constructiei in grupe si categoril.

a) Clasa de importanta si de expunere la cutremur I, conform Codului de
Proiectare seismicd, partea |-P100-1 (clddire de patrimoniu).

b) Categoria de importantd B-conform prevederilor HG 766/ 1987, ANEXA Nr.
2a (clédire de patrimoniu, monument istoric si de arhitectura).

g) Cladire monumentelor istoric si de arhitecturd inscrisd In LMI 2015 ale
judetui Cluj la pozhia numdarul 725, cu numarul de cod CJ-l-m-B-07267 si cu
denumirea de Prefectura Cluj-Napoca.

3. Descrierea conditiilor de amplasare.

Amplasamentulul constructiei expertizate este situat in perimetrul de
proteciie a valorilor istorice si arhitectural artistice al municipiulul Cluj-Napoca, judetul
Cluj, locatie caracterizat prin:



- Pozitie in zona de hazard seismic cu acceleralie orizentald a terenului pentru
proiectare ag=0,10g, (pentru cutremure avand Intervalul mediu de recurentd
IMR=225 ani) si cu perioada de coll T=0.70s (conform Codului de proiectara
geismica P100-2013);

- Pozitie n zona valorii caracteristice a incarcérii din zdpada pe sol sok=1,50
kMN/mp, valoare ce corespunde unui interval mediu de recurenta de IMR=50 ani, cu
probabilitate de depasire intr-un an de 2%, (conform Codulul de proiectare Indicativ
CR1-1-3/2012);

- Pozifie in zona valorii caracterisfice a presiunii dinamice a vantului de 0,40
kN/mp, determinatd din viteza de referinfd mediatd pe 10min. si avand 50 ani
intrvalul de recurenta (conform Codului de proiectare Indicativ CR 1-1-4/2012};

- Taren de fundare apartindnd categoriel geolehnice 1, cu risc geotehnic redus
{conform NP 074/2014), stabil, lipsit de alunecdri sau de alte fenomene geodinamice
defavorabile constructillor;

-Zoné& climatericd || {conform STAS 6472/2-83), cu temperatura conventionala

de calcul pe timp de vard de +25°C
-Fond climatericd Il (conform STAS 10907/1-97) cu temperatlura

conventionald de calcul pe timp de larna de -18°

4. Prezentarea metodologiei aplicate.
Investigarea starii tehnice a cladini s-a facut cu ajutorul metodel de
analizd calitativa E1 si a metodei de evaluare analitica ,prin calcul E2a.

n baza Cedului de Evaluare Seismica a Cladirlor Existente, Indicativ.
P100-3:2019, nivelul de cunoastere a geometriei structuri, a modului de alcatuire a
elementelor structurale si nestructurale precum si a materialelor din alcatuirea cladini
(sub aspectul caracteristicilor mecanice) se incadreaza in nivelul KL1 (cunoastere
limitaid), pentru care coeficientul de incredere este CF=1,35.. Configuratia de
ansamblu si dimensiunile elementelor structurale au fost stabilite prin masuratori. Nu
s-a dispus de prolectul de execulie a imobilului existent. Ca urmare, pentru alcatuirea
lui de detaliu si a elementelor de structurd ale acestuia s-au avut in vedere practicile
de realizare a constructilor Tn peripada de executie, complectatd cu sondaje
efectuate Tn puncte si pe elemente considerate semnificative pentru informatiile
ciutate. Caracteristicile mecanice ale materialelor au fost considerate cele din
standardele tehnice actuale si cele existente in standarde mai vechi sau asimilate
aceslora, asociale cu teste simple efectuate loco obiect pe elementele studiate sau
pe cele identificate ca critice/ esentiale pentru structurd. In elaborarea expertizei au
mai fost utilizate:

- Releveul cladirii intocmit de 3F STUDIO s.rl. plansele din figurile:1 (Flan
subsol), 2 (Plan parter), 3 (Plan efaj 1), 4 (Plan etaj 2), 5 (Sectiune longitudinala b-b)
si 6 (Sectiune transversala a-a),

- Expertiza nr. 80/ 2020, de evaluare lehnicd a cladiri si de stabilire a
maéasurilor necesare de renovarefconsclidare si reabilitare arhitectural structurala,

- Codul de proiectare seismica -Partea lll:prevederi pentru evaluarea seismica
a cladiritor existente, Indicativ P 100-3/ 2018,

- Codul de prolectare pentru structuri din ziddrie, Indicativ. CR 6-2013,



- Hotdrdrea Guvernului nr. 766/ 1977pentru aprobarea unor regulamente
privind incadrarea constructiilor in categorii de importanta,

- Prapunerile de interventii arhitecturale formulate de beneficiar in colabora cu
proiectantul, 3F STUDIO s.rl,

- Legea 10/ 1995 privind calitatea Tn constructii, cu complectarile si adaugirile
ulterioare,

- Legea 50/ 1981, cu modificdrile si addugirile ultericare, privind autorizarea
executdrii constructilor si nunele masuri pentru realizarea locuintelor”(M.O. nr. 259),

- Legea 422/ 2001 cu modificarile si nadaugirile ulterioare, privind protejarea
monumantelor istorice (M.O.nr. 407 din 24.07.2001),

-Codul de proiectare seismica-Partea | prevederi de prolectare pentru cladin ,
Indicativ P 100-1/ 2013,

- Hotérérea Guvernului Romaniei, nr. 2/ 1994 privind ., punerea in siguranta a
fondului construit existent (M.O.VI/ 198-29.07.1994),

- Hotararea Guvernului Romaniei nr, 486/ 1993privind "cresterea siguraniei in
axploatare a constructilor si instalatilor care prezinta surse mari de nisc” (MO
263-23.09,1903),

- Hotérérea Guvernului nr. 742/ 2018 privind modificarea Hotarani Guwvernului
nr. 925/ 1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare si expertizare tehnica
de calitate a proiectelor, a executiei si a constructiilor,

- Indruméatorul privind cazuri particulare de expertizare tehnicd a cladirlor
pentru cerinla fundamentala "rezistenta mecanica gi stabilitate”, indicativ. C254-2017;

- Ordonanta Guvenului nr. 20/ 1994 privind ,.punerea in sigurantd a fondului
construit existent, nr. 30,654/ 2.162/MC (M.O.VI/289-12.10.1994),

- Cercetarea amanuntitd a sistemului structural al cladirii si a cladirilor
Invecinate.

5. Descrierea constructiel existente din punct de vedere arhitectural, functional
si al instalatillor.

Cladirea expertizatd, dezvoltatd pe patru nivele, subsol, parter si doua
etaje (v. foto 1, 2, 3 si 4), este alcatuitd in configuratia arhitecturald prezentata in
plansele din figurike 1, 2, 3 si 4. Fatadele acestela: est (spre p-la Avram lancu), nord
(spré b-dul 21 decembrie 1989) si vest (spre sir. Baba Novac) sunt orientate spre
spatille publice. Fatada sud. parfial este aldturatd prin calcan cu cladini invecinate,
Peretele liber al acesteia este simplu, tencuit si zugravit {v.foto 5). Fatadele spre
spatile publice sunt bogat ornamentate cu elemente arhitecturale de wvaloare
incontestabild ce dau cladiri personalitate si distinche (v. foto 1, 2, 3, 4). Cladirea
este realizatd cu acoperis de tip sarpantd prevazut pe contur cu atice si turnun
acoperite de cupole din tabla nervurate. Invelitoarea este realizatd din (igle ceramice
atarnate direct pe sipci. Spatiile interioare ale cladiri sunt compuse din ncapen
destinate birourilor (dispuse spre laturille perimetrale/ extencare), din casa de scara
principald/ monumentald dezvoltatd intre parter si etajul Il, din case de scan
secundare si din patru curli de lumind, doua din ele (cuprinse intre peretil din axele 2-



4:C-0 s 5-7:C-D) dispuse de o parte si alta a scari monumentale si doud de
dimensiuni mai reduse, amplasate in partea sud-est a imobilului .

Tamplaria (usile intericare+ferestrele) este din lemn. Ferestrele sunt
duble. Pardoselile subsolului, parfial sunt din ciment sclivisit/ rolat si parial din
podele de scanduri. Cele spre pod sunt realizate din parchet lamelar pe placi OSB.
La parter si la cele doua etaje incaperile sunt realizate cu pardosell din parchet masiv
de stejar montat pe dusumele carbe. In grupurile sanitare si pe coridoare pardoselile
sunt realizate din mozaic.

Peretii interiori si tavanele sunt tencuite si zugrdvite, Local (in unele
incdperi) tavanele sunt rigipsate. Fatadele dinspre cudile de lumind sunt simple,
tencuite si zugravite. Cele spre spatiile publice sunt tencuite si ornamentate cu
eglemente decorative (brdie, ancadramente, bosaje, stc.) Decorarea cladiri este
completatd cu 2 turnuri principale (in colturile de N-E si N-V) si cu 12 turnulete , céte
4 pe fiecare fajadd N, E siV(v.foto 1, 2, 3, 4).

Cladirea este dotatd cu toate instalatile necesare asigurdrii cerintelor
de folosire si de confort {instalatii electrice cu circuite de lumina si de prize, instalatii
sanitare, instalatii de gaze naturale combustibile, cu instalatii de Tncalzire centrala si
cu instalatii climatizare).

6. Descrierea consfructiei din punct de vedere structural: infrastructura,
fundatiile si suprastructura.

Structura de rezistentd a cladirii este formata din:

- FUNDATII continue sub toli perelii structurali. Conform studiului geotehnic,
efectuat in anul 2020 de SoilTesting s.r.l., acestea sunt realizate din beton, cu
adancimea de 1,00m (masurata de la cota pardoselii subsolului) si cu latimea egala
grosimii perefilor de la subsol, Ca teren de fundare este indicat stratul de nisip cu
pietris existent la aceasta adancime, pentru care esle data o presiune conventionala
de calcul peon=300kPa (3,00kg/ cmp), corespunzatoare unel fundati cu latimea
B=1,00m si cu addancimea D=2 00m;

- PERETI portanti la subsol executati din zidane de caramida ceramica plind
cu intercalatii de piatrd naturald executali cu mortar de var-nisip. Dispunerea si
grosimile acestora sunt cele indicate Tn plansa din figura 1;

- PLANSEE din boltisoare de zidarne de cardmida pe profile metalice laminate
{bolti prusace) peste subsol, peste parter si peste cele dous etaje,

- SARPANTA din lemn masiv de rdsinoase de tip eclectic, compusa din ferme
principale si ferme secundare, fixatd la partea superioard a perefilor de la etaj Il
Fermele principale sunt compuse din coarde, arbaletrieri, traverse si bare de agatare
Ele preiau Tncarcérile laterale/ Tmpingerile din structura acoperisulul. In partea aval,
in plan orizontal, sunt montafi longeroni, bare de echilibrare si cosoroabe.
Intermediar, intre coame si streasine sunt fixate pane cu contrafise pana-popi.
Intersectile componentelor sarpantei este cel clasic!/ tradilional, cu imbinari ale
elementelor structurale la intersecti’ in nodurl prin cepuiri §i chertdri bine pésuite,
fixate cu ajutorul cuielor din lemn de esenta tare si cu piese metalice,

Invelitorile turnurilor principale si a tumulefelor sunt fixate pe sarpante
piramidale exacutate din lemn, cu capriori si astenald din scandun.



7. Aprecieri privitoare la nivelele de uzurd ale constructiei cu instalatiile
aferente.

Uzura cladini constatatd Tn acfiunea de experizare este fizica si
morala. Uzura fizica, a elementelor structurale si nestructurale, este materializata
prin:

7.1, Invelitoarea degradatd, cu figle fisurate, ciobite, gaurite sau exfoliate.
Urmare stérii acesteia, local se produc infiltratii ce afecteaza elementele sarpantei
acoperisului si planseul de peste etajul |1

7.2. Tinichigerie ruginita, strapunsa de ruginad si deplasata de la pozifie. Lipsa
pantelor continue a jgheaburilor spre burlane a favorizat colectarea de apd si praf (cu
precadere Tn spatele frontoanelor de la nivelul streasinelor) care s-a transformat in
sol in care, local, s-a dezvoliat vegetatie ce accelereaza procesele de coroziune.
Invelitorile din tabld si glafurile defecte, deplasate de la pozifie inlesnesc umezirea
paratilor si ar elementelor de constructie pe care sunt fixate;

7.3. Fisurarea a doua turnulete de pe falada ax N. Desi fixate de sarpanta
printr-0 improvizatie, echilibrul acesiora este crific, existand un real pericol de
prabusire si o potentiald sursa de grave accidente, chiar mortale, pentru trecatorii de
pe trotuarul strézii 21 Decembrie 1989;

7.4 Putrezirea locald a unor elemente de rezistentd din alcdtuirea sarpantei
acoperisului (capriori, sipcl, cosoroabe, longeroni, etc.). Umezirea lor periodica de
apele ce se infiltreaza prin invelitoare, favorizeaza si accelereaza fenomenele de
putrezire, de aparifie si de dezvoltare a unor ciuperci $i a unor daunatori specifici
lemnului. Sub actiunea acestora sunt afectate caracteristicile mecanice si capacitatile
portante ale elementalor respactive;

7.5. Cedari (deplasari+rotir) in nodurile de intersectie a componentelor
sarpantei acoperisului;

7.6. Tencuieli exterioare c3zute de pe suprafete importante, desprinse de
stratul suport/ cojite, fisurate sau devenite nisipate prin spalarea liantului din acestea
de precipitatile atmosferice. Starea acestora mareste vulnerabilitatea perefilor
structurali la factori corozivi de mediu si creazd un aspect civic nepldcut, de
constructie neintretinuta, in paragina;

7.7. Profile si detalii de arhitecturd din mortar (brdle, ancadramente, elc.),
fisurate, desprinse de stratul suport sau cazute de la pozitie );

7.8 Finisaje intericare la subsol degradate, cizute de pe zidari, devenite
nisipate sl afectate de igrasie);

7.9. Zugraveli si vopsitorii exterioare si interioare degradate fizic, patale,
decolorate sau spalate de apele metecrice ajunse pe acestea;

7.10. Parapeti si soclun afectate de precipitalile atmosferice si de igrasie,

7.11. Pardoseli la subsol, din podele local putrezite, devenite neutilizabile.
Cele din ciment sclivisit sunt denivelate si fisurate;

7.12. Pardoseli la mansarda putrezite, denivelate si cu deformafii man, peste
cele admisibile, deranjante chiar la mersul obignuit, necandentat;



7.13. Tamplarie (fereste+usi interioare) uzate fizic si moral, cu geamuri din
sticld si cu feronerie de actionare uzata fizic, cu functionare defectuoasa, parte din ea
neutilizabila,

7.14. Usi exterioare din metal si din lermn masiv uzate fizic, cu feronerie si
finisaje degradate fizic,

7.15. Slabid in peretl si In tavane produse la introducerea instalatiilor
interioare aferente clddirii, executate neprofesional si instalafii scoase din functiune
pdstrate nedemolate, fard refacerea continuitdti elementelor de constructie
strabdtute de acestea;

Uzura morala a cladirii este generata de:

a) Lipsa unui ascensor pentru persoans;

b) Amenajarea si dotarea oficiului si a sali de mese, pentru personalul angajat
al institutiel;

c) Amenajarea si dotarea grupurilor sanitare la standardele actuale;

d) Folosirea unui sistem de incdlzire ineficient, cu consumuri energetice si
costuri ridicate;

&) Instalatii electrice cu pericade de funclionare depédsite si cu improvizalil
locale;

fi Folosirea pardoselilor clasice traditionale din podele, ciment sclivisit,
mozaic, elc.;

g) Parazitarea configuratiei arhitecturale initiale a cladiri cu intervenfile de
suprimare a curlilor interioare de luming;

h) Lipsa unul sistem de climatizare eficient centralizat. in prezent cladirea
functioneaza cu unitdfi independente improvizate, ce afecteaza imaginea fatadelor.

B. Descrierea lucrdrilor de interventie executate in trecut, motivul si tipul
interventiei.

Cladirea analizatd a fost construita in anul 1510 cu destinalie de birouri
(sediu Camerei de Comeri si de Industrie Cluj).

Mu existd o evidentd a interventilor efectuate Tn timp asupra
constructiei inifiale. Ca actiuni in acest sens au fost constatate:

8.1. Desfiintarea curilor de lumind mentionate la punctul 7.g de mai sus si
transformarea lor la parter si la etaje in spatii pentru birouri. Prin aceasta interventie
au fost obturate ferestrele din perefii aferenfi, Compartimentarea acestora pe
verticald s-a facut cu plansee de beton armat rezemate/ fixate in peretii curtilor de
luming respective;

B.2. Improvizarea unor spatii utile Tn pod in regim de mansardd. Pardoselile de
cdicare ale acestora au fost realizate cu descarcare pe plansee de lemnn fixate pe
grinzi metalice la cota superioard a coardelor sarpantei acoperisului. Pe inclinat,
inchiderile de peste mansarda s-a realizat in planul capricrilor;

8.3. Lucrérile de recompartimentdri a spafilor intericare, executate la subsol si
la nivelele superioare;



8.4. Montarea centralei termice la subsolul cladiril si intreducerea instalatilor
interioare aferente cladirii {electrice, sanitare, de Incalzire centrald, de gaze naturale
combustibile, de curentl slabi, etc.);

B.5. Consolidarea scérilor cu profile metalice compuse din grinzi (sub rampe)
si din stalpi din teava;

8.5. Schimbarea repetata a functiunilor atribuite spatiilor interioare i atribuirea
unor destinatii cu incarcare tehnologicd ridicata, fara un studiv de rezistenia
prealabil;

9 Evaluarea calitativd a constructiei la actiunile seismice.
(pentru metodologia de nivel 2)
Evaluarea seismica a cladini s-a facut in baza Codulul de evaluare selsmica a
Cladirilor existenta, P100-3:2019, pe baza a 3 indicatori'parameri R1, R2 gi R3 ce tin seama
de:
- Caracteristicile generale ale construchei/cladinl (R1).
- De starea generala de afectare a constructieilcladini (R2)
- Capacilatea de rezistentd Ia fortd tSietoareleforiuri mecanice a constructiel (R3).
Valarile celor trei indicatori asociate claselor de risc seismic sunt prezentata in tabelele
de mai jos:
Valori ale indicatorulul R1 asaciate claselor de risc seismic:

Clasa de risc seiemic
i | [ I | W
Valori R1 (R1 = 605%)
<30 [ 3160 | 61-80 ]

Valori ale indicaterulul B2 asociate claselor de risc seismic

Clasa de risc seismic

i | [ | I | v
Valori RZ [R2="100%)
< 40 41 -70 71-90 | e
Yalori ale indicatorulul B3 asociale claselor de risc seismic
Clasa de risc sesmic N
I | I v
_ Valori R3 (%) (R3 = 1009%)
<35 | 36.-65 | 66 - 95 _ B5-100 2

Indicatori R1 sl R2 se stabilesc prin evaluare calitativa detaliata.

indicatorul R1.



Criteriul

esle

1

(1) Calitatea sistemului
structural

- Eficinta conlucrarii spatiale a
elementelor structurii care
depinde de natura i calitatea
legaturilor intre peretli de pe
directiile ortogonale sia
legdturilor intre pereti si
plansee

- Existenta ariilor de zidane
suficiente si aproximativ egale
pe cele doud directi. Criteriu
orientativ pentru punctajul
maxim; prevederile CR 8-
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Punctaj acordat

(2) Calitatea zidanei

- Calltatea elementelor,
omagenitatea teserii,
regularitatea rosturilor, gradul
de umplere cu mortar,
existenta unor zone slibite de
slituri sif sau nise

- Criteriu orientativ pentru
punctajul maxim: calitatea
materialelor si a executiei
conform reglementarilor in
vigoare.

10

0-4

B-10

4-8

Punctaj acordat
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- Criterii de apreciara;
rigiditatea planseelor in plan
orizontal si eficienta legaturior
cu pereiii (capacitatea de a
asigura compatibilitatea
deformatiilor perefilor
structurali si de a impiedica
réstumarea peretilor pentru
forte seismice perpendiculare
pe plan);

- Criteriu orientativ pentru
punctajul maxim: plansee
complete din beton armat
maonolit la toate nivelurile, fara
goluri care le slabesc
semnificativ rezistenta si
rigiditatea.

Punctaj acordal

(4) Configuratia in plan

10 8-10

- Criteni de apreciera;
cormpactitatea si simetria
geometricd si structurald in
plan, exprimate prin raportul
intre lungimile laturilor i prin
dimensiunile retragerilor in
plan, existenta sau absenla
bowindow-urilor.

- Criteriu orientativ pentru
punctajul maxim: prevederile
P 100-1/2013.

Punctaj acordat

10 8-10

4-8

0-4

4-8

0-4

(5] Configuratie in elevatie




- Criterii de apreciera:
uniformitatea geometrica si
structurald in elevatie,
exprimate prin absenta/
existenia retragerilor etajelor
succesiva, existanta unor
proeminante la ultimul nivel, 10
discontinuitati create de
sporirea ariei golurilor din
pareti la parter/ la un nivel
intermediar,

- Criteriu orientativ pentru
punctajul maxim: prevederile
P 100-1/2013.

8-10

Punctaj acordat |

0-4

(6) Distanta intre peref;

- Criterii de apreciere;
distantele intre peretii
structurali, pe fiecare dintre
directiile principale ale cladirii;
- Criteriu arientativ pentru 10
punctajul maxim: sistem
structural cu peret desi
(fagure) definit conform CR 6-
2013.

8-10

4-8

(7) Elemante care dau
impingeri laterale

- Criterii de apreciere:
existenta arcelor, boltilor,
cupolelor, sarpantelor, cu/ fard
elemente care preiau/
imiteaza efectele Impingerilor

- Criteriu orientativ pentru
punctajul maxim: lipsa
alementelor structurale care
dau impingeri (bolti, sarpante
alc.).

8-10

Punclaj acordat

{8} Tipul terenului de fundare si
al fundatiilor

4-8

0-4

0-4



= Criterii de apraciere: natura
tarenului de fundare (normal/
dificil), capacitatea fundatiilor
de a prelua si a transmite la
teren Incarcarile verticale,
eforturile provenite din tasan
diferentiale si din actiunea
cutremurului;

- Criteriu orientativ pentru
punctajul maxim: teren normal
de fundare, fundatii continue
din beton armat.

Punctaj acordat

10

{9} Interactiuni posibile cu

cladirile adiacente

- Criterii de apreciers:
existental absenta riscului de
clocnire cu cladirile aldturate
(clddire izolata, cladire cu
vecinatati pe 1, 2, 3 laturi),
indltimile cladirilor vecine,
existenta riscului de cadere a
unor componente ale cladirilor
vecing,

- Criteriu orientativ pentru
punctajul maxim: cladire
izolata

10

Punctaj acordat

8-10

8-10

{10) Elemeante nestructurale

- Criterii de apreciere:
existenta unor elemente de
zidarie majore (calcane,
frontoane, impane), placaje
grele, alte elemeante
decorative imporiante care
prezinta risc de prabusire;

- Criteriu orientativ pentru
punctajul maxim: lipsa acestor
glemente sau asigurarea
stabilitatii lor conform
prevederilor din P 100-1/2013

Punciaj acordal

10

8-10

4-8 0-4

4-8 0-4

4-8 0-4

Total R1 = 66puncte.



Indicatorul R2

calegoria elemanta verticale (Av) elemante orizontala (Ah)
avariilor suprafals afectatd suprafata afectata
<1/3 13..23 = 213 = 1/3 1/ ... 213 =213

rhﬁ;ﬁ:ln:gifi o 0 0 0 0 0
moderate 65 0 0 25 0 0

grave - - - -

foarte .

grave

R2 = Av + Ah = 90 puncte

Conform P100-3/ 2019, Indicatorul R3 ce defineste gradul de
asigurare structurald seismica a structurii de rezistenta a cladirii s-a stabilit in
termeni de rezistenid la nivelul siluat imediat deasupra colei teoretice de
incastrare.

a) Date generale.

- Anul edificarii cladirii 1910,

- Functiunea actuala: sediul prefecturii Cluj-Napoca, judejul Cluj,

- Structura rezistenta: identica la toate nivelele,

- Perefii structurali; zidari simple de céramidd ceramica plind cu
grosimile indicate in plangele relevee anexate (t=50cm, 85cm),

- Planseele: boltisoare de zidarie de cdramida plind pe profile metalice
dispuse pe direclie transversala,

- In&ltimile de nivel 4,40m,

- Starea actuald: n folosintd/ exploatare, finisatd (v, foto 1, 2, 3) si
dotata cu instalatii aferente de tip obisnuit,

- Comportarea |a cutremurele din secolul al XX-lea (1940, 1977). buna,
fara degradari structurale.
b) Nivelul de cunoastere:

KL1-din releveul complet al cladirii efectuat in anul 2000 si din teste
limitate in terenprivitoare la gradul de conservare a calitati matenalelor din
alcatuirea elementelor structurale;

c) Caracteristicile mecanice si rezistentele zidariei (evaluate pe baza practicilor
de edificare a zid&riillor in perioada lor de edificare, a normelor de proiectare
mai vechisi a testelor efectuate);



- Factorul de incredere CF=1,35,

- Coeficientul pariial de siguranta: Ywu=3,00,

- Rezistenta de proiectare |a compresiune a zidariei: fm=3,00N/ mmp;

- Rezistenta de proiectare la compresiune: fd = fmm/ CF=3,00/ 1,35 =
222N/ mmp;

- Rezistenla caracteristicd initiald la lunecare/ forfecare Tn rostul de
asezare: fvko = 0,045N/ mmp,

- Rezistenla de proiectare la forfecare: ftd = 0,04.fm/ Yw.CF = 0,04.3,00/
3.1,35 = 0,0296N/ mmp,

- Efortul unitar normal de compresiune, considerand incarcarea verticala
uniform distribuitd pe toata suprafata de reazem:

5.d = 51826000/ 143800000 = 519,26/ 1438 = 0,361N/ mmp,
- Rezistenta unitard de proiectare la lunecare in rost orizontal: ftd = fim/
Y'u.CF = 1,33fvk/ Yu.CF = 1,33, (fvko + 0,4) 6/ Yu.CF, unde fvko = 0,20N/ mmp
(conform CR 6-2008, punctul 4.1.1.2.1) pentru mortare M5, M2,5. 8 = 2, 80N/
mmp.
Ftd = 1,33 *(0.20+0,4*2,80) 3*1,35=0,433N/ mmp.
d) Caracteristicile geometrice ale cladirii si structurii, calculata din releveele
complecte ale constructiei;
- Aria nivelului: Aniv=851mp;
- Aria planseului pe nivel: Ap/niv.=786mp;
- Aria zidariei in plan pe nivel: Azid.niv.=165mp;
- Volumul zidariei pe nivel: Vzid.niv. 420mc;
e) Greutatea de proiectare a nivelului,
- Greutatea specifica a zidarial Y #s=18kN/mc,
- Greutatea zidariel pe nivel: Gzid niv=420x18=T580kN,
- Greutatea specifica a planseelor de peste P, E1 si E2:
.boltisoare 0,15*18 = 2, 70kN/mp,
.profile metalice 0,25kn/ mp,
lencuieli+iinisaje tavan 0,50kN/ mp,
pardoseli grinzisoare: 0,150kN/ mp
-pereti desartitori usori 1,20kN/ mp,
.umpluturd de orizontalizare (moloz+nisip):1,00kN/ mp,
Jdncércarea utila: 0,30.2 00=0,6kN/ mp.
div. inst.+rotunjiri 0, 20kN/ mp

Total 6,60 kN/mp.



- Greutatea unitara de proiectare a planseului de peste etajul Il (planseul
de lemn+sarpanta acoperisului+invelitoarea din figle ceramice): 9,58kN/ mp.

- Greutatea totald de proiectare a planseelor:
planseele de peste parter si de peste etajul || Gpl.1=Gpl.2
=786x6,60=5187 ,60kN, rotund 5188kN,
planseul de peste etajul Il: Gpl.3=786.8,58=7520,88kN, rotund
7530kN.,
f) Greutatea nivelurilor pentru calculul fortei seismice echivalente:

la nivelul planseului de peste parter: G1=
0,5.(7560+7560)+Gpl. 1=7T560x2+5188=20308kN,

Ja  nivelul planseului de peste etaul I Gi=s
0,5.(7560+7560)+Gpl. 1=7560x2+5188=20308kN,

G2= 0,5.(7560+7560)+Gpl.1=T560x2+5188=20308kN,

la nivelul planseului de peste  etajul I G3=
0,5,7560+7530=11310kN,

.Greutatea totald a cladirii pentru calculul fortei seismice echivalente:
Giot.=2x20308+11310=51926kN.

g) Calculul fortei seismice static echivalente
Factorul de importanta a cladiri: Ym=1,20 (clidire monument)

Pericada fundamentald de vibratieT1=00425.3=0,128s (cladire
monument)

Valoarea spectrului elastic; o=2,50s,

Factorul de reducere pentru cladiri avand mai mult de 2 nivele
=085

Factorul de comportare pentru ziddrie nearmaté g=1,50,

Factorul de amortizare =088,

Coeficientu seismic aplicat la greutatea cladirii prniru gruparea
sefsmicd: ¢=1,2.0.1. 2,50.0,85.0,88/1 5=0,1496, rotund c=0,15.

Forta tdletoare de bazi: Fb=0,15x51926kN=7788 9kN.
h) Valoarea de proiectare a forfei taietoare de rupere pentru ansambilul cladirii
.pe directia transversala: t=2,3m, Iw=0 8x27=21 6m,
V(1+sigma offtd)=3,63,
Vitr.=21,6x2,3x3,63x29,6=533 BkN,
R3tr={5338/7789)x100=68,5%.
pe directie longitudinald: t=2 32m, lw=0,68.35=23,8m,
V{1+sigma o/ftd)=3 63,
VI.L.=23,8x2,32x3,63x29,6=5907kN,
R3L=(5907/7789)x100=75,8%
R3=min (R3.tr, R3L)=68,5%.
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10. Aplicarea metodei E1. Rezultate, interpretari si concluzil.
In baza sondajelor si investigatilor efectuate In cadrul actiunii de
expertizare a cladirii s-au constatat urmatoarele;

- Elementele structurale si cele nestructurale din alcatuirea cladini prezinta
degraddrile metionate la puncitul 7 de mai sus. Urmare acestora sunt afectate
functiunile spatiilor interivare, imaginea exterivard a monumentului si durabilitatea
acestuia.

- Executia elementelor de structurd (zid&rile din fundatii si perefi. boliile si
arcele din ziddrie de cirimidd, planseele si sarpanta de lemn) a fost de buna
calitate, (specificd epocii), abaterile acestora de |la pozitia normala incadrandu-se in
tolerantele admise de normele si tolerantele actuale privitoare la calitatea executiei
lucrarilor de constructii,

- Structura de rezistentd a cladini alcatuitd din fundalii i din perefi portanti de
zid&rie simpld de piatrd si din cdrdmida (fard centuri si stalpisori) prezintd o stransa
dependentd de stabilitatea terenului de fundare. Fenomenele de redistribuire si de
ductilitate structurald sunt reduse.

- Construchia nu prezintd conformare la acliunile seismice. Cu toate acestea,
comportarea ei in imp la Tncarcarile gravilafionale, climaterice, cutremure antericare
de paméant (desfdsurate de mai multe ori pe durata de existenid a constructiei),
vibratii produse de traficul intens din zond, actiuni din procesele tehnologice/ de
folosire etc. a fost bund, nesemnalandu-se degradéan din aceste actiuni mecanice.

11.Concluziile si propunerile expertului. Solufii de interventie propuse.
Propunerea deciziel de interventie.

11.1. Facand parte Lista Monumentelor Istorice, clidirea experizata se afla
sub incidenfa Legii acestor constructi. Ca ummare, interventille asupra acesteia se
vor Tncadra in Itera si spiritului acestei Legi, de conservare/ pastrare a valorilor
istorice, arhitecturale sl structurale create de inaintasi sl de transmiterea lor
nealterate/neparazitate generatilor vitoare, Comportarea cladiri in timp |2 Incarcarile
gravitationale, climaterice, seismice (produse de mai multe ori pe durata celor 112
ani de existentd), tasdri ale terenului de fundare, vibratii etc. a fost buna, proband ,.in
situ” o alcatuire structurald corespunzatoare. Pastratd in configuratia structurala
actuald, este de asteptat ca raspunsul ei pe viitor sa ramana neschimbat.

Degradarile mentionate la punctul 7 de mai sus, n-au fost produse de actiunile
mecanice susmenfionate, aparitia i dezvoltarea lor fiind efectul factorilor
corozivilagresivi de mediu (fizici, chimici, biologici)

11.2. Clasa de risc seismic a clidirii expertizate, stabiliti pe baza
gradelor de ineplinire a conditiilor de alcatuire seismica (R1), de afectare
structurald (R2) i de asigurare structurald seismica R3, definite in Codul de
Evaluare Seismicd a Cladirilor Existente P100-3-2019, este Rslll, specifica
constructiillor la care, sub actiunea unui cutremur corespunzator zonei
seismice de calcul/de proiectare sunt asteptate degraddri structurale care nu
afecteaza semnificativ siguranta structurald dar la care pot apare unele
degradari nestructurale.



11.3. Intensitdtile medii/moderate ale actiunilor mecanice orizontale Tn zona
amplasamentulul (vant cu presiunea de referinta de 0,40 kNf mp si zona seismica cu
a;=0,10g) au produs eforturi sectionale sub nivelul capacitdtilor de rezistenta ale
elementelor structurale. Reabilitatd si pastralad in configuratia structurald existent3, in
lipsa unor "accidents” privitoare la conditiile climaterice sau activitatea seismicd
naturald in zond, este de asteptal ca raspunsul construcliei la aceste actiuni sa
ramana neschimbat.

11.4. In baza investigatillor si a concluzillor rezultate, clddirea analizatd esie
expusa unui proces continuu de degradare a elementelor componente, structurale si
nestructurale, cu consecinte insemnate asupra starii el tehnice. Pentru stoparea
acestuia. pentru indepartarea degradarilor acumulate in timp, peniru conservarea
valoril el arhitecturale/ istorice si pentru asigurarea de condifii optime functiunilor
addpostite, aceasta necesitd interventii de reabilitare arhitecturala si structurald pe
bazd de proiect tehnic, intocmit de proiectant cu experienta, verificat si autorizat
conform legislatiei In vigoare.

Proiectul mentionat (arhitecturd + rezistenta + instalatii) va cuprinde solutille si
detalile de executie necesare/deslinate eliminarii degradarilor existenle, sporiril
capacitdiii portante si sigurantei in exploatare la actiunile mecanice statice si
dinamice, verticala si orizontale. in acst scop:

11.4.1. Invelitoarea acoparisului va fi inlocuitd cu tigla ceramica durabila, de
buna calitate. Folosirea invelitorilor din materiale plastice, din tabla de otel sau a
celor bituminoase, indiferent de tratamentul suprafetei aparente si de culoare este
atipica si stréind monumentului analizat.

11.4.2. Sarpanta acoperisului va fi pastrata. Elementele degradate local ale
acesteia vor fi consolidate. Cele cu degradari majore vor fi inlocuite cu aliele noi,
copil ale celor pe care le inloculesc. Conservarea imagnii cladirii din spatiu public
impune pastrarea nemodificatd a volumetriel actuale a acoperisulul.

11.4.3. Tinichigeria aferentd cladiri (jgeaburile, burlanele, paziile, glafurile,
etc) va fi inlocuitd in copie cu cea actuald. Confectionarea acesteia se va face din
tabld de buna calitate, cu duratd mare de functicnare/ garantie. Nu se vor prevedea
decoratii la jgheaburi si la burlane, ornamente la coamad din material plastic sau
similare.

11.4.4. Turnuletele fracturate vor fi demolate ingrijit, (cu recuperarea
caramizilor bine conservate) si reconstruite Tn copie din zidarie confinata.

11.4.5. Slructura de rezistenld a plangeului spre pod va fi revzuld, prin
redimensionare la cerintele de rezisten{a si de nigiditate.

11.4.6. Toate tencuielile si omamentele arhitecturale din tencuiald de pe
fatade fisurate, devenite nisipate si desprinse de zidaria suport vor fi indepartate si
refacute din material cu aceeasi compozitie (var stins+nisip) de forma si dimensiunile
celor pe care le Inlocuiesc. Nu se vor folosi placaje ceramice, din sticld, din maleriale
plastice sau din beton aparent. Zugrdvelile nu vor fi realizate Tn culori stridente/
lipatoare,

11.4.7. Tencuielile interioare degradate de la subscl vor i Tndeparale si
reficute de fip “respirabil” cu mortar din var-nisip sau similar, destinat reabilitarii
constructiilor monumente istorice. Nu se vor aplica tencuieli impermeabile pe bazd



de ciment sl nici vopsitorii care s3 Impiedice degajarea in atmosferd a umiditatii din
prarefi

11.4.8, Tamplana existenta (usile, ferestrele, etc.) va fi inlocuitd. Aceastava fi
confectionatd din lemn stratificat, in configuratia celel existenle. Ferestrele vor fi
execulale cu geamurl termoizolatoare. Nu se va ufiliza tamplarie din metal sau
plastic, obloane rulante, cAramida din sticla sau din policarbonat.

11.4.9. Pardoselila de |la subsol (cele din podele si cele de ciment sclivisit!
rolat) vor fi indepartate si inlocuite cu pardoseli “respirabile” din piatra naturald sau
din caramida ceramicad plind, pe suport din pietrig+nisip destinat Intrerupeni
fenomenelor de capllaritate. Pentru diminuarea fenomenelor de igrasie din pereti, Tn
lungul acestora pardoselile vor fi prevazute cu benzi de respiratie/ aerisire orizontale
(& pardoseli) si verticale {pe pereti).

11.4.10. Instalatiile interioare scoase din functiune vor fi desfiintate iar slabirile
in elementele de constructie produse de acestea vor fi eliminate pnn refacerea
continuitatiior acestara.

11.4.11. Curtile de lumind desfiintate vor fi readuse la configuratia lor initiala
prin Indepdrtarea elementelor de "parazitare” executate in acestea. Pardoselile lor
vor fi canalizate.

11.4.12. Cladirea va fi dotata cu ascensor pentru persoane, amplasal la
interior, in spatiul cuprins intre peretil din axele A-B:3-4. Puful acestuia va fi realizat
din beton armal sau din zidadrie confinatd de caramida, cu legétun laterale la nivelul
planseelor de nivel.

11.4.13. Obturarile de golurilor de ferestrele vor fi indepartate si inlocuite cu
ferestra,

11.4.14. Inzidirile de goluri din perelii structurali vor fi execufate pe grosimea
acestora cu legdturi de continuizare laterale (strepi, armaturi introduse n rosturile
aflate in coincidentd, etc) si bine impanate in buiandrugii de la partea lor superioara
(fiolosind pene metalice sau din lemn de esentd tare si mortar vartos bine matat din
lateral. ).

11.4.16 Golurile noi, propuse in peretl existenli (structurali sau de
contravantuire} vor fi realizate prin téiere cu freza. Nu se vor utiliza metode "agresive”
{loviri mecanice cu barosul, utilizarsa uneltelor cu percufie, etc) pentru a se evita
degradarea perefilor in care se executd. La partea lor supericard vor fi prevazuti
buiandrugi din beton armat sau din profile metalice laminate.

11.4.16. Peretii noi de compartimentare vor fi realizali pe verticala profilelor
metalice din alcituirea planseelor, cu legaturi de continuizare la peretii existenfi. Cei
amplasati pe boltisoarele planseelor vor fi realizali din rigips, pe schelet metalic, cu
sau fard fonoizolatie, dupa caz.

11.4.17. Holul spre curtea Interioard de lumind dintre axele B si C va fi inchis
spre exterior cu perete de tip corting,

11.4.18. Flanseul de peste subsol, cuprins intre axele 1 si 2, va fi decapat de
tencuiell si pastrat aparent. Profilele metalice ale acestuia vor fi decapate de rugina si
vopsite anticoroziv iar cardmizile vor fi curdtate prin sablare. in rest, fisajele
subsolului vor fi alcituite din tenculell si zugraveli respirablle.

11.4.19. Cosurile de fum vor fi reparate si pastrate in configuratia lor actuala
atat in pod cat siin exterior, peste nivelul invelitorii acoperisului,



Precizare: Interventille mentionate la punctul 11.4. de mai sus nu
afecteaza rezistenta si stabilitatea cladiril local sau in ansamblul acesteiasgi nici
nu=i schimba clasa de risc seismic stabilita la punctul 8 de mai sus.

11.5. Executia lucrdrilor proiectate, verificate si autorizate se va face cu
respectarea prevederiior normelor, instructiunilor tehnice si standardelor de calitate
in constructii, aferente categeriilor de lucrari ce vor fi realizate.

11.6. Beneficiarul va urmdari executia corecta, cantitativ si calitativ a tuturor
lucrarlor prevazule in documentatie. Eventuale situatii neprevazute, nepotriviri sau
alte solutii care s-ar putea contura ca oporiune pe parcursul execufiei, vor fi
solulionate numai de proiectant, cu avizul expertului/ verificatorului,

11.7. La terminarea execufiei se va efectua receplia calitativd a tuturor
lucrdrilor realizate, care va fi certificata si de proiectant.

Dupa finalizarea lucrarilor proiectate si aulorizate. comporarea
glementelor de constructie ale imobilului va fi urmaritd n timp conform prevederilor
legale (v. NP130-1981 si anexa 1V, Regulament privind urmdrirea comportarii in
exploatare si interventiile in timp din HG 766/ 21.11.1987) si Normativul P130-1580.
Urmdrirea menfionatd va fi permanentd si va fi consemnatd in  Jurnalul
Evenimentelor care va fi pastrat |la Cartea Tehnicd a Constructiel. Eventuale
simptome de star limitd a rezistentel si rigiditadii structurale, manifestate prin fisur,
crapaturi sau deformaliii peste cele admisibile, produse de actiunile mecanice precum
si eventualele degradéri (coroziune elemente de beton sau metalice), produse de
facturii agresivi / corozivi de mediu (fizic, chimici, biologici} vor fi semnalate organeor
de stat si specialistilor abilitati in domeniul rezistentei si sigurantel constructiilor.

martie 2022



P T
L LY L
!

L)

-

=

oiv. p1 Ded¢amibna

®

®

®

ol
80
@

<

FiG 1 PLAN SOBSOL.

G

|

-+

|

o

=+ On0n0nn ! AR
DDDHDD i EE n#. 1 . L ...___ !

T EeGO0

1 1
i
|
i
!
| L

:
:

H
0
BR
|
[L1] |'H

5

.

o . : ey 4
anm: & H . G

E
i
i

E

1467
=
=

. i i _ w_ m ===

| Tz L] — — - =8 ." _ _ i et |

_”“_ -y 2 m. m_ : q_._mﬂ_ w." : 3“- m 5 -t . ¥

m. “uunm ._ulnﬂ.ﬂ.ﬁ.i. - _._ m _"m “ _ 11 _. ; ._ " mn el “m e
m L “ i .“_ .“ H r T2
i 3= “ H 1] LY
—I N L TN 1 5 L P ————— e = J
7 — - £ 4 4

e et e

|, | | ¥ER I L | i)

& ® ® Olko ® o &




——— e o

v, Baba Mevos

13305

[c]

[E]

=5 ——

plata Awram B

& EIE l " =
_H4n

MW




8

[¢]

[8]

4]




. Babed Mowos

o ]

g = 1880mp
A C
nﬂ.ﬂuz U_I_G ;
Hn 5 = M Mnmp
| |O O mm
| ig
O 0O _ B
L 54—
] L]
% “ £2 [1-aRou_]
g 5-vem | il
LM
]
T S e S i
e o — .
O 0O = 480mp
L ¥ KW I
£ 20-8Rnl -
5 = H10mp I
WK a M1
1 el S = B3mp
! 7 It " ___ _"_m._._" ST 14 7_
[ 5]

———
F g



b

L

SECTIONEA

FIG.D

IERERLER

T =

®
(ﬁT
;










FoTo S









, iy
| S




